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Brandschutzbekleidungen
fir Stahlrohrstiitzen F 30-A bis F 120-A

Bautechnischer Brandschutz

7/

/¢

Stand 26.04.2019



Ubereinstimmungserkldrung

fur Promat-Brandschutzkonstruktionen und -systeme
gemaB den Forderungen der Landesbauordnungen

Empfanger/Bauherr

Gegenstand: PROMATECT®-L-Bekleidung fiir Stahlrohrstiitzen,
Feuerwiderstandsklasse F 30-A bis F 120-A nach DIN 4102-2

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Bekleidung/en hergestellt hat:

Baustelle bzw. Geb&ude:

Datum der Herstellung:

Feuerwiderstandsklasse: [ ] F 30, Benennung F 30-A,
[ 1F60, Benennung F 60-A,
[ 1F90, Benennung F 90-A,
[ ]1F120, Benennung F 120-A

Hiermit wird bestétigt, dass die Bekleidung/en hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter
Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3185/4549-
MPA BS der Materialprifanstalt fir das Bauwesen Braunschweig vom 03. November 2014 (und ggf.
der Bestimmungen der Anderungs- und Ergénzungsbescheide vom 02.04.2019) hergestellt und eingebaut
wurde/n.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehdérde auszuhandigen.)
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TUBRAUNSCHWEIG

Materialprifanstalt
fir das Bauwesen

Institut fir Baustoffe,
Massivbau und Brandschutz

Bescheid

Uber die Verlangerung der Geltungsdauer
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses vom 03.11.2014

Priifzeugnis Nummer: P-3185/4549-MPA BS

Gegenstand: Stahlrohrstitzen mit einer profilfolgenden Bekleidung aus ,PRO-
MATECT-L Brandschutzplatten der Feuerwiderstandsklassen
F 30, F 60, F 90 bzw. F 120 gemaf DIN 4102-2 : 1977-09 bei
< 4-seitiger Brandbeanspruchung

entspr. Ifd. Nr. C 4.1 Verwaltungsvorschrift Technische Baube-
stimmungen (VV TB) Teil C4 — Fassung Januar 2019

Bauarten zur Errichtung von Stiitzen an die Anforderungen an
die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden

Antragsteller: Etex Building Performance GmbH
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen
Ausstellungsdatum: 02.04.2019

Geltungsdauer: 02.04.2019 bis 01.04.2020

Dieser Bescheid verldngert die Geltungsdauer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses Nr.
P-3185/4549-MPA BS vom 03.11.2014.

Dieser Bescheid umfasst 1 Seite. Er gilt nur in Verbindung mit dem o. g. allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis und darf nur mit diesem angewendet werden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis Nr. P-3185/4549-MPA BS ist erstmals am 31.05.1999
ausgestellt worden.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Niedersachsischen Bauordnung
(NBauO) in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt gedndert durch das Gesetz
zur Anderung der Niedersachsischen Bauordnung vom 12. September 2018 (Nds. GVBI. Nr. 12/2018, S. 190-
196) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB) geméaR RdErl. d. MU
vom 21.01.2019 (Nds. MBI. Nr. 3/2019, S. 169-217) e gﬂﬁ'{qf_ n Landesbauordnungen der {ibrigen Bundes-
lander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enth@'@i‘g Nt

[ong L 3

«/ P

Diese Seite dieses Verldngerungsbescheids ist mit dem Dienstsiegel der M

Norddeutsche LB Hannover ‘ Notified body (0761-CPR) -

Materialpriifanstalt fiir das Bau- | Fon +49 (0)531-391-5400

wesen (MPA BS) Fax +49 (0)531-391-5900 IBAN: DES58 2505 0000 0106 0200 50 Bauaufsichtlich anerkannt fir Prifung,
Beethovenstrale 52 info@mpa.tu-bs.de BIC: NOLADE2H Uberwachung und Zertifizierung sowie
D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 notifiziert filr Priifung und Zertifizierung.

Steuer-Nr.: 14/201/22859
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Priifzeugnis Nr. P-3185/4543-MPA BS vom 03.11.2014 TU BRAUNSCHWEIG

Rechtsbehelfsbelehrung

LA A nyg Crele
Dipl.-Ing. Mandy Weing?rten
Sachbearbeiterin
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Materialprifanstalt
Institut fur Baustoffe, | fiir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

I

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3185/4549-MPA BS

Gegenstand: Stahlrohrstitzen mit einer profilfolgenden Bekleidung aus
,PROMATECT-L-Brandschutzplatten“ der Feuerwider-
standsklassen F 30, F 60, F 90 bzw. F 120 gemaR
DIN 4102-2: 1977-09 bei < 4 seitiger Brandbeanspruchung

entspr. Ifd. Nr. 2.1 Bauregelliste A Teil 3 — Ausgabe 2014/1
Bauarten zur Errichtung von Stltzen, an die Anforderun-
gen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden
Antragsteller: PROMAT GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen

Ausstellungsdatum: 03.11.2014
Geltungsdauer: Ab 02. April 2014 bis 01. April 2019

. . . "5"’!’4UN§,1C\\‘3~
Dieces allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 8 Seiten und 2 Anlagen:

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche
Prufzeugnis Nr. P-3185/4549-MPA BS vom 30. Mai 2010.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis Nr. P-3185/4549-MPA BS ist erstmals am
31.05.1999 ausgestellt worden.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstédndig und unveréndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bediirfen der schrift-
lichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Jede Seite dieses allgemeinen bauaufsicht-
lichen Priifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.

Materizalpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPD)

fir das 3auwesen Fax +49 (0)531-391-5900 106 020 050 BLZ 250 500 00 Die MPA Braunschweig ist fiir Priifung, Uberwachung,

Beethovenstrale 52 info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt

D-38103 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Priif- und
Steuer-Nr.: 14/201/22859 Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als In-

IBAN: DE58250500000106020050  spektionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkreditiert.
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Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sin-
ne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in
den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen. Der Anwender hat das allgemei-
ne bauaufsichtliche Prifzeugnis auf der Baustelle bereitzuhalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialprifanstalt fur das Bau-
wesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Materialprifanstalt fur das Bauwe-
sen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnis kann nachtraglich ergénzt und gedndert werden, insbesondere,
wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen
Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

von bekleideten Stahlrohrstiitzen, die bei < vierseitiger Brandbeanspruchung der Feuerwi-
derstandsklassen F 30, F 60, F 90 und F 120, Benennung (Kurzbezeichnung) F 30-A, F 60-
A, F 90-A und F 120-A nach DIN 4102-2: 1977-09) angehdren.

Die Bekleidung der Stahlrohrstitzen besteht aus einlagigen ,PROMATECT-L Brandschutz-
bauplattenstreifen bzw. aus daraus vorgefertigten PROMATECT-FS-Rohrschalen und den
entsprechenden Befestigungsmitteln. Details sind dem Abschnitt 2 zu diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnis zu entnehmen.

*) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf Seite 7 aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen miissen spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Pub-
likationen.
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Anwendungsbereich

Die Angaben gelten fur auf Druck beanspruchte Stahlstitzen aus Stahlprofilen der Giite
S 235 und der Gute S 355 nach DIN EN 10 025. Die Anwendung gilt nicht fur Zugglieder.

Druckstabe von Fachwerktragern sind nach den Angaben von Abschnitt 6.2, DIN 4102-4:
1994-03 oder auf der Grundlage eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses fur
Stahltragerbekleidungen zu bemessen.

Die Anwendung gilt fir Stahlstitzen mit einem U/A-Wert < 300 m™.

Die Anwendung gilt auch fur Stahlstitzen mit Konsolen, sofern die Konsolen unter Bertick-
sichtigung des U/A-Wertes bekleidet sind.

Alle Bekleidungen mussen von Oberkante FulRboden - bei FuRbdden, die ganz oder teil-
weise aus brennbaren Baustoffen bestehen, von Oberkante Rohdecke - auf ganzer Stitzen-
lange bis Unterkante Rohdecke angeordnet werden. Diese Forderung ist auch dann zu erful-
len, wenn eine Unterdecke mit bestimmter Feuerwiderstandsdauer angeordnet wird - dass
heil}t, die Stutzen sind auch im Zwischendeckenbereich entsprechend der geforderten Feu-
erwiderstandsklasse zu bekleiden.

Bei den klassifizierten Stutzen ist die Anordnung von zuséatzlichen Bekleidungen, Anstrichen
oder Beschichtungen < 0,5 mm - Bekleidungen aus Stahlblech ausgenommen - erlaubt. Ge-
gebenenfalls sind bei Verwendung von brennbaren Baustoffen jedoch bauaufsichtliche An-
forderungen zu beachten.

Stahlstiutzen unter Verwendung einer Bekleidung entsprechend diesem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis kénnen nur dann in die jeweilige Feuerwiderstandsklasse eingestuft
werden, wenn auch die fur die Standsicherheit des Gesamttragwerkes notwendigen brigen
Bauteile (Stutzen, Riegel, Decken usw.) und deren Anschlusse mit ihren Verbindungsmitteln
mindestens der entsprechenden Feuerwiderstandsklasse angehéren.

Aus den fur die Bauart glltigen technischen Bestimmungen (z.B. Bauordnung, Sonderbau-
vorschriften oder Richtlinien) kénnen sich weitergehende Anforderungen oder ggf. Erleichte-
rungen ergeben.

Aufgrund der Erkldrung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekanntgemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.




Seite 4 | Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-3185/4549-MPA BS vom

MPA BRAUNSCHWEIG .BM Ml A

21

211

03.11.2014 TU BRAUNSCHWEIG

Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

Far die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 1 zusammengestellten An-
gaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der bauaufsichtlichen Be-
nennung und des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt/ Dicke Rohdichte Bauaufsichtliche
ggf. Verwendbarkeitsnachweis (NennmaB) (Nennwert) Benennung
[mm] [kg/m®] nach BRL
Kalziumsilikatplatte ,PROMATECT-L" )
220<40 ca. 450 htb b

nach abP" Nr. P-NDS04-1 i BRI
,Promat-Kleber K84* nach abP" Nr. .
P_NDS04—5 21 ca. 1850 nichtbrennbar
;ilgr)n’itr-FPe_rg?;g/ao%héil-nh;l%s:eBsnach <8 ca. 1300 nichtbrennbar
,Promat-Spachtelmasse* - - nichtbrennbar

" abP: Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Die Liste der Unterlagen, auf deren Grundlage das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
erteilt wurde, ist bei der Prufstelle hinterlegt.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der bekleideten Stahistiitzen

Werden an tragende oder aussteifende Stahlbauteile mit einer Feuerwiderstandsklasse
Stahlbauteile angeschlossen, die keiner Feuerwiderstandsklasse angehdéren mussen, so
sind die Anschlisse und angrenzende Stahlteile auf einer Lange, gerechnet vom Rand des
zu schitzenden Stahlbauteils, bei den Feuerwiderstandsklassen

— F 30 bis F 90 von mindestens 30 cm und

— F 120 von mindestens 60 cm
in Abhangigkeit vom U/A-Wert der anzuschlieRenden Stahlbauteile zu bekleiden.

Verbindungsmittel wie Nieten, Schrauben und HV-Schrauben missen in derselben Dicke wie
die angeschlossenen Profile bekleidet werden.

Die erforderliche Mindestdicke der profilfolgenden Bekleidung mit ,PROMATECT-L Brand-
schutzbauplattenstreifen“ zur Einstufung der Stahlstitzen in die Feuerwiderstandsklasse
F 30-A bis F 120 A ist in Abhangigkeit vom U/A-Wert < 300 m™ der Tabelle 2 zu entnehmen.
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Tabelle 2: Mindestbekleidungsdicken fiir Stahistiitzen Abhangigkeit vom U/A-Wert

Feuerwider- Profil- Mindestbekleidungsdicke d. in mm
standsklasse beiwert
25 30 35 40
F 30-A U/A [m"] < 300 < 300 < 300 <300
F 60-A U/A [m"] < 300 < 300 < 300 < 300
F 90-A U/A [m"] <156 <234 <300 <300
F 120-A U/A [m"] <76 <113 <175 <263

21.2

Beispiele fur die Berechnung der U/A-Werte sind DIN 4102-4: 1994-03, Abschnitt 6.1.2 und
Tabelle 89 zu entnehmen.

Die Mindestdurchmesser der Stahlstutzen sind auf 100 mm begrenzt.
Befestigung der Bekleidung und Fugenversatz

Die in Abhangigkeit vom Rohrdurchmesser zugeschnittenen ,PROMATECT-L"-
Plattenstreifen mussen vollflachig mit ,PROMAT-Kleber K 84“ auf die Stahloberflaiche ge-
klebt werden. Die Auftragsmenge muss = 1 mm betragen. Die vertikalen StoRRfugen sind um
90° zu versetzen.

Bestimmungen fiir den Entwurf und Bemessung

Die Bemessung hat entsprechend der fur den Stahlbau gultigen technischen Bestimmungen
zu erfolgen.

Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

Die Anforderungen an den Brandschutz sind auf Dauer nur sichergestellt, wenn die bekleide-
ten Stahlstiitzen stets in ordnungsgemaRem Zustand gehalten werden. Im Falle des Aus-
tauschs beschadigter Teile ist darauf zu achten, dass die neu einzusetzenden Materialien
sowie der Einbau dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses abP ent-
sprechen.

Ubereinstimmungsnachweis

Der Anwender der Bauart hat zu bestatigen, dass die Bauart entsprechend den Bestimmun-
gen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ausgefiihrt wurde und die hierbei
verwendeten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses entsprechen (Muster fir diese Ubereinstimmungserkléru iehe Seite 8).
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6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des § 25 der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46) in Verbindung mit
der Bauregelliste Teil A des Deutschen Instituts fur Bautechnik, Berlin, Ausgabe 2014/1 er-
teilt. In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslénder sind entsprechende Rechts-
grundlagen enthalten.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Materialpriifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, erhoben werden.

i A R

Dr.-Ing. Rohling
Sachbearbeiterin

v/
% L(;{,é( Cetten

Dipl.-Ing. Mittmann
¢ steliv. Leiter der Prufstelle




MPA BRAUNSCHWEIG

Seite 7| Allgemeines bauaufsichtiiches Priifzeugnis Nr. P-3185/4549-MPA BS vom iB M MPA

03.11.2014

TU BRAUNSCHWEIG

Verzeichnis der Normen und Richtlinien

DIN 4102-2:

DIN 4120-4: 1984:

DIN EN 10025-1:

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteile, Bauteile, Begriffe, Anforderun-
gen und Prufungen (Ausgabe 1977-09)

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Zusammenstellung und An-
wendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile (Ausgabe
1994-03)

Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustédhlen, Allgemeine technische Liefer-
bedingungen (Ausgabe 2005-02)

Mitteilungen
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Muster fur

Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Stahlstitzenbekleidung hergestellt
hat

— Baustelle bzw. Gebaude:

— Datum der Herstellung:

— Feuerwiderstandsklasse F 30, F 60, F 90 bzw. F 120

Hiermit wird bestatigt, dass die Stahlstutzenbekleidung hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
Priufzeugnisses Nr. P-3185/4549-MPA BS der Materialprifanstalt fur das Bauwesen,

Braunschweig, vom 03.11.2014 hergestellt und eingebaut wurde.

Far die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B.
............. ) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

— der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

— eigener Kontrollen ?

— entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusténdige Bau
auszuhandigen.)

7 Nichtzutreffendes streichen
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Ansicht Schnitt A-A
StoBanordnung trapezformige PROMATECT-L-Plattenstreifen
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Schnitt A-A
rechteckformige PROMATECT-L-Plattenstreifen
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1 auf Anlage 2.

Erforderliche Bekleidungsdicke d siehe Tabelle

Stahlrohrstiitzenbekleidung mit PROMATECT-L-Plattenstreifen Anlage 1

der Feuerwiderstandsklasse F 30-A bis F 120-A zum ABP-Nr.
nach DIN 4102-2: 1977-09 P-3185/4549-MPA BS

- Ansicht, Schnitt A-A und Montageablauf - vom 083.11.2014
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Detail

zusétzliche Bekleidung
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Tabelle 1
Feuerwiderstandsklasse U/A-Wert der Stahlrohrstitze
F 30-A = 300 m™
F 60-A = 300 m™?
F 90-A =16 m' | =234 m' | = 300 m?
F 120-A =76 m’ s118m' | =175 m | =263 m’
erforderliche Bekleidungsdicke d 25 mm 30 mm 35 mm 40 mm

PROMATECT-FS Rohrschale aus PROMATECT-L-Plattenstreifen
(trapez- oder rechteckformig), d nach U/A-Wert der Stahlrohrstiitze

(siehe Tabelle 1), h = ca. 1200 mm

@ Promat-Kleber K84, d = 1,0 mm

@ Promat-Spachtelmasse oder Promat-Fertigspachtelmasse

@ Stahlrohrstitze, AuBendurchmesser = 100 mm

Putztréger oder Bindedraht und Promat-Spachtelmasse oder
Promat-Fertigspachtelmasse bzw. Putztréger oder Bindedraht und Mosaikfliesen

Stahlrohrstitzenbekleidung mit PROMATECT-L-Plattenstreifen
der Feuerwiderstandsklasse F 30-A bis F 120-A
nach DIN 4102-2: 1977-09
- Detail, Tabelle 1 und Positionsliste -

Anlage 2
zum ABP-Nr.
P-3185/4549-MPA
vom 08.11.2014






