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1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand

1.1.1  Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fir die Herstellung und Anwendung der
Rohrabschottungen ,Kaiflex-KK Wand- und Deckendurchfihrungen® als Bauart der
Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120 nach DIN 4102-11 ",

1.1.2  Die Rohrabschottung muss in Abhéngigkeit von den Rohrabmessungen und dem Mate-
rial des Mediumrohres aus einer Streckenisolierung aus ,Kaiflex-KK" bestehen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1  Die Rohrabschottung darf in Abhangigkeit von der R ...“- Klassifizierung und dem abzu-
schottenden Mediumrohr in

- tragende und nichttragende, raumabschlieRende Wande (Dicke d > 150 mm - siehe
Anlagen 1 bis 8) aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4, aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045 oder Porenbeton-Blocksteine und Porenbeton-Plansteine nach
DIN 4165 bzw. Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166 oder

— Decken (Dicke d > 150 mm - siehe Anlagen 1 bis 8) aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045 oder Porenbeton gemafl DIN 4227 und nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung

mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 bzw. F 120 (feuerbestandig), Benennung
(Kurzbezeichnung) F 90-A bzw. F 120-A nach DIN 4102-2 eingebaut werden.

1.2.2  Durch die Rohrabschottung dirfen Rohre aus Stahl, Edelstahl, Guss oder Kupfer unter
Beriicksichtigung der Bestimmungen gemanR Abschnitt 2 hindurchgefuhrt werden, die fir
Wasser- und Dampfheizungen, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, nichtbrenn-
bare Flussigkeiten, Dampfe oder Stdube, nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von
Loftungsleitungen), Rohrpostleitungen (Fahrrohre) sowie Staubsaugleitungen bzw.
brennbare Flussigkeiten, brennbare oder brandférdernde Gase oder brennbare Staube
bestimmt sind.

1.2.3  Fir die Verwendung der Rohrabschottungen in anderen Bauteilen - z. B. in Decken,
deren Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer
feuerwiderstandsfahigen Unterdecke mdglich ist, nichttragenden, raumabschlielenden
Trennwandkonstruktionen in Metallstanderbauweise oder in ,Kombi“-Abschottungen -
oder fur Rohre anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder ande-
rer RohrauRendurchmesser bzw. Rohrwanddicken als in Abschnitt 1.2.2 und in den An-
lagen 1 bis 8 angegeben, ist die Brauchbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch ein
allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung.

" Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis enthédlt durch datiete und undatierte Verweisungen
Festlegungen aus anderen Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und
die Publikationen sind auf Seite 7 aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen miissen spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis berlcksichtigt

werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikati :
A\
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1.24

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Durch die Rohrabschottungen sind folgende Risiken nicht abgedeckt:
- Brandubertragung durch Warmetransport tiber die Medien in den Rohrleitungen,

~ Zerstdrungen an den angrenzenden, raumabschlieRenden Bauteilen, hervorgerufen
durch temperaturbedingte Zwangungskréfte, sowie an den Leitungen selbst und

- Austreten gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitung unter
Brandbedingungen.

Diesen Risiken ist bei der Installation bzw. bei der Konzeption der Rohrleitungen Rech-
nung zu tragen z. B. durch Anordnung von Festpunkten bzw. Einplanen von Deh-
nungsmoglichkeiten und Steckmuffenausbildung oder Stumpfstéssen mit Blechabde-
ckungen. Im Bereich der nicht isolierten Rohre muss bei einer Brandbeanspruchung
nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2 mit Langendehnungen
von = 10 mm/m gerechnet werden.

Die Auflagerung bzw. Abhangung (siehe auch Anlagen 1 bis 8) der Leitungen oder die
Ausflhrung der Rohre muss so erfolgen, dass die Rohrabschottungen und die raumab-
schlieRenden Bauteile im Brandfall > 90 Minuten bzw. > 120 Minuten funktionsfahig
bleiben, vgl. DIN 4102-4, Abschnitt 8.5.7.5. Die erste Abhangung bzw. Unterstiitzung
der Rohre muss beidseitig der Wand bzw. Decke in einem Abstand a < 650 mm von der
Wand- bzw. Deckenoberflache erfolgen.

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu
erbringen.

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers, werden in der Bauart keine Produkte ver-
wendet, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der
FCKW-Halon-Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o. a.
Verordnungen (insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fur den Handel und das Inverkehrbrin-
gen oder die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheits-
schutz oder den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller verAnlasst bzw.
in der erforderlichen Weise bekannt gemacht werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand
auf die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.
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2 Bestimmungen fiir die Rohrabschottungen ,,Kaiflex-KK Wand- und Deckendurch-
fiihrungen“

21 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Rohrabschottung ,Kaiflex-KK Wand- und
Deckendurchfiihrungen“
Allgemeines
E;iet Rohrabschottung ,Kaiflex-KK Wand- und Deckendurchfilhrung® muss in Abhangig-
der R ... Klassifizierung,
der Mediumrohrabmessungen und
dem Abstand der Mediumrohre untereinander

aus einer unterschiedlich dicken Streckenisolierung ,Kaiflex-KK“ (synthetischer Kau-
tschuk der Baustoffklasse B 1 gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-
BWUO03--16.5.59 der FMPA Stuttgart, ausgestellt auf die Wilhelm Kaimann
GmbH & Co., Hovelhof) bestehen.

In den Anlagen 1 bis 8 ist die erforderliche Dicke der Streckenisolierung in Abhangigkeit
von den Rohrabmessungen angegeben.

Ausbildung der StoRstellen

Die Stof3stellen (z. B. Schnittkanten) der Streckenisolierung aus ,Kaiflex-KK“ miissen
mit ,Kaiflex- Reiniger” gereinigt und mit ,Kaiflex Spezialkleber* verklebt werden. Zudem
ist die Langsschnittkante der Rohrisolierung vollstandig mit einem selbstklebenden etwa
3 mm dicken Band aus ,Kaiflex-KK* abzudecken.

Anordnung von Rohrschellen

Werden Rohrschellen in einem Abstand von a < 600 mm angeordnet, muss die Rohr-
schelle sowie der Bereich um die Rohrschelle mit Abdeckungen aus ,Kaiflex-KK“- Isolie-
rungen (Mindestbreite 125 mm) versehen werden. Die vg. Abdeckungen missen min-
destens die gleiche Dicke wie die Mediumrohrisolierung aufweisen und missen mittels
.Kaiflex Spezialkleber mit der vg. Isolierung verklebt werden.

Verschluss der Restfuge

Der Verschluss der Restfuge zwischen der Rohrabschottung und der Bauteillaibung
muss in gesamter Bauteildicke hohlraumfilllend und dicht mit Mértel (Mortelgruppe I,
Il a oder 1) oder Beton gemaf den Anlagen 1 bis 8 verschlossen werden.

Einbau der Rohrabschottungen mit Streckenisolierungen in Massivdecken

Bei Rohrabschottungen die in Massivdecken gemaR Abschnitt 1.2.1 eingebaut werden,
muss die deckenunterseitig angeordnete Streckenisolierung in ihrer Lage fixiert werden
(z.B. durch die Anordnung von Schellen).

Gruppenanordnungen
Bei den Rohrabschottungen gemaR den Anlagen 1 und 2 dirfen

sich die Rohrisolierungen benachbarter Rohre beriihren, wobei die einzelnen
Gruppen nur ,einreihig“ angeordnet werden dirfen und

die Rohrisolierungen an Wand- bzw. Deckenlaibungen anliegen.
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Voraussetzung hierfur ist, dass vorhandene Zwickel zwischen den isolierten Mediumroh-
ren bzw. zwischen den isolierten Mediumrohren und den Wand- bzw. Deckenlaibungen
im Bereich der Bauteildffnung entsprechend der Wand- bzw. Deckendicke stets hohl-
raumfillend dicht mit Mauermortel (Mortelgruppe: MG I, Il a oder lll) bzw. Beton ver-
schlossen werden.

Beispiele fur ,Gruppenanordnungen” sind der Anlage 9 zu entnehmen.

Werden Rohrabschottungen eingebaut, die den Anwendungsbereichen der Anlagen 3
bis 8 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis entsprechen, muss der Ab-
stand zwischen den einzelnen Rohrabschottungen a > 50 mm (gemessen zwischen den
Isolierungen) betragen.

Abstédnde zu anderen Durchfiihrungen

Die Abstande der Rohrabschottungen zu anderen Durchfiihrungen (z. B. Kabelab-
schottungen, Rohrabschottungen von Rohrleitungen aus brennbaren Materialien oder
Laftungssystemen) sind der Muster-Richtlinie Gber brandschutz-technische Anforderun-
gen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR) oder den entspre-
chenden brandschutztechnischen Verwendbarkeitsnachweisen (z. B. allgemeines bau-
aufsichtliches Prufzeugnis oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) zu entnehmen.

Weitere Einzelheiten zum konstruktiven Aufbau der Rohrabschottung ,Kaiflex-KK Wand-
und Deckendurchfiihrungen® und den Abmessungen der Mediumrohre sind den Anlagen
1 bis 9 zu entnehmen.

2.2 Eigenschaften und Zusammenstellung der verwendeten Bauprodukte

Fir die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle 2 zusammengestellten
Angaben hinsichtlich der Bezeichnung, der Materialkennwerte, der Klassifizierung und
des Verwendbarkeitsnachweises.

Tabelle 2: Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

Bauprodukt Dicke d Flachen- | Rohdichte | Bauaufsichtliche Bennennung
gewicht nach BRL
[mm] [kg/m? | [kg/im’]
Synthetischer Kautschu1l§
AT e 9,0-50,0 . 50-110 | schwerentfiammbar
der FMPA Stuttgart

1) ABP = Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis

3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis aufgefuhrte Bauart bedarf des
Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben
der Bauregelliste A (BRL A) Teil 3. Nach BRL A Teil 3, Ifd. Nr. 6 muss eine Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers (Unternehmers) erfoigen.
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5.2

5.3

5.4

5.5

ORR Dr.- Ing 4ohllng
Leiterin der Prifstelle

Der Unternehmer, der die Rohrabschottung herstellt, muss fur jedes Bauvorhaben eine
Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die von ihm aus-
gefihrte Rohrabschottung den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses entspricht (Muster siehe Seite 11). Diese Erklarung ist dem Bauherrn
zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhan-
digen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund der §§ 25a ff der Nieder-
sachsischen Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 10.02.2003 (Nds. GVBI. S. 89)
in Verbindung mit der Bauregelliste A in der jeweils glltigen Fassung erteilt. In den Lan-
desbauordnungen der (brigen Bundeslénder sind entsprechende Rechtsgrundlagen
enthalten.

Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Be-
scheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, ins-
besondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen,
dem Anwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
zur Verfugung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur volistandig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Verbdffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fur
das Bauwesen, Braunschweig. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen dem
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Von der Material-
prifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprifte Ubersetzung der deutschen
Originalfassung” enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Das allgemeine
bauaufsichtliche Priifzeugnis kann nachtraglich erganzt und geéndert werden, insbe-
sondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Sachbea beiter

Braunschweig, den 09.09.2005

Verzeichnis der mitgeltenden Normen, Verwendbarkeitsnachweise und Richtlinien siehe folgen-
des Blatt
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Verzeichnis der mitgeltenden Normen, Verwendbarkeitsnachweise und Richtlinien

DIN 4102-11 : 1985-12:

DIN 1053-1: 1996-11 :
DIN 1053-2: 1996-11 :

DIN 10563-3 : 1990-02 :

DIN 1053-4 : 2004-02 :
DIN 1045-1 : 2001-07

DIN V 4165 : 2003-06
DIN 4166 : 1997-10

DIN 4223 ; 2003-12
(Teil 1 bis 5)
DIN 4102-2 : 1977-09

DIN 4102-4 : 1994-03

DIN 4102-4/A1 : 2003-11

DIN 4102-1 : 1998-05

BRL A

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummante-
lungen, Rohrabschottungen, Installationsschachte und -kanale
sowie Abschlisse ihrer Revisionséffnungen; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

Mauerwerk; Rezeptmauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

Mauerwerk; Mauerwerksfestigkeitsklassen aufgrund von Eig-
nungsprufungen; Berechnung und Ausflhrung

Mauerwerk; Bewehrtes Mauerwerk; Berechnung und Ausfuh-
rung

Mauerwerk; Bauten aus Ziegelfertigbauteilen

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Bemes-
sung und Konstruktion

Porenbetonsteine - Plansteine und Planelemente
Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehéartetem Poren-
beton

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung klassifizierter Bauteile und Sonderbau-
teile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstel-
lung und Anwendung Klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile - Anderung A1

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Be-
griffe, Anforderungen und Prifungen

Bauregelliste A Teil 3 (in der jeweils gultigen Fassung); verof-
fentlicht in den DIBt-Mitteilungen
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Muster far
Ubereinstimmungserklidrung

Name und Anschrift des Unternehmens, der die Rohrabschottung hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebaude:

l

Datum der Herstellung:
Feuerwiderstandsklasse R 90 bzw. R 120

Hiermit wird bestéatigt, dass die Rohrabschottung ,Kaiflex-KK Wand- und Deckendurch-
fuhrungen® hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestim-
mungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses Nr. P-3486/0229-MPA BS
der Materialprifanstalt fir das Bauwesen, Braunschweig, vom 09.09.2005 hergestellt
und eingebaut wurde.

Flr die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z. B.
Aufleistung aus Kalzium- silikat- Bauplatten) wird dies ebenfalls bestatigt, aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

— eigener Kontrollen

- entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile,
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zusténdige Bauauf-
sichtsbehérde auszuhéndigen.)

") Nichtzutreffendes streichen



Decke/Wand - R 90

Stahlrohr / GuBrohr / Edelstahirohr

0-Abstand

-j——————Mindestabstand

< 650

A

= 600

A

~

Decken nach DIN 4223
bzw. ABZ

aus Porenbetonplatten
Decken aus Beton oder
Stahlbeton nach DIN 1045
Waénde aus Mauerwerk
nach DIN 1053

Wiénde aus Beton oder
Stahibeton nach DIN 1045

< 650

-

= 600

az0mm

Isolierung KAIFLEX KK
Schlauch- / Plattenmaterial

Mediumrohr

Mauermortel
(Moartelgruppe i, lla, )
vollflachig und

ohne Hohiraum
verschlieBen

/

Solite das Offnungsmaf
zwischen der Decke und
AuBendurchmesser
Isolierung gréBer als 50 mm
sein, so muB dieser
Zwischenraum kraftschlissig
bewehrt werden.

Halterung

‘ MaBe in mm
e et
Bezeichnung der Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
»KAIFLEX KK*“ Dicke auBendurch- wand- Deckendicke/
Platte / Schlauche (i) messer (d) stirke Wanddicke
[Nenndicke x von - bis (s) (D)
AuBendurchmesser (d)] [mm] [mm]} [mm] [mm]
9 x 6 bis 9x 28 9.0-11,0 6 - 28 21,0-xs 14,2 2 150
9 x 30 bis 9 x 54 11,0 - 13,0 30 - 54 215-<14,2 > 150
9 x 57 bis 9 x 60 11,5 — 13,0 57 - 60 232-<14,2 = 150
13 x 6 bis 13 x 28 11,5 — 15,0 6 - 28 >21,0-<14,2 =150
13 x 30 bis 13 x 54 12,0 - 16,0 30 - 54 21,5-<14,2 =150
13 x 57 bis 13 x 60 13,5 - 16,5 57 - 60 =232-s14,2 = 150
19 x 10 bis 19 x 28 16,5 — 23,5 10 - 28 =>21,0-<14,2 =150
19 x 30 bis 19 x 54 18,5 — 255 30 - 54 =1,5-<14,2 =150
19 x 57 bis 19 x 89 20,5 - 27,0 57 — 89 =232-s14,2 =150
25 x 18 bis 25 x 28 22,5 - 27,5 18 -~ 28 =21,0-514,2 =150
25 x 35 bis 25 x 54 245 - 31,0 35 - 54 21,56-<14,2 = 150
25 x_ 60 26,5 - 31,5 60 232-<14,2 = 150
32 x 10 bis 32 x 28 29,0 - 36,5 10 — 28 21,0-514,2 =150
32 x 35 bis 32 x 54 32,0 - 39,0 35 - 54 =215-<14.2 = 150
32 x 57 bis 32 x 60 35,5 - 39,0 57 - 60 232-s14.2 =150

Die in der Tabelle angegebenen Isolierungsdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie dirfen nicht unter-

bzw. Uberschritten werde

n

Rohrabschottung ,Kaiflex KK Decke/Wandurchfiihrungen®
der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11
- Anwendungsbereich: Stahlrohr/GuBrohr/Edelstahirohr -

0-Abstand

Anl

ABP-Nr.
P-3486/0229-MPA BS

vom 09.09.2005

age 1 zum




Decke/Wand - R 90

Kupferrohr / Stahlrohr / Edelstahlrohr

0-Abstand

»j—————Mindestabstand

I

< 650

= 600

Decken nach DIN 4223
bzw. ABZ

aus Porenbetonplatten
Decken aus Beton oder
Stahibeton nach DIN 1045
Waénde aus Mauerwerk
nach DIN 1053

Waénde aus Beton oder
Stahlbeton nach DIN 1045

= 650

= 600

az20mm

Isolierung KAIFLEX KK
Schiauch- / Plattenmaterial

Mediumrohr

Mauermortel
(Mortelgruppe I, lia, 1)
voliftachig und

ohne Hohlraum
verschlieBen

Solite das Offnungsmaf
zwischen der Decke und
AuBendurchmesser
Isolierung groBer als 50 mm
sein, so muB dieser

Zwischenraum kraftschlissig

bewehrt werden.

/ Halterung

li| > Is MaBe in mm
Bezeichnung der Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
»KAIFLEX KK* Dicke auBendurch- wand- Deckendicke/
Platte / Schlauche (i) messer (d) stirke Wanddicke
[Nenndicke x von - bis (s) (D)
AuBendurchmesser (d)] [mm] [mm] [mm] [mm]
9 x 06 bis 9x 12 9,0-11,0 6 - 12 21,0-514,2 =150
13 x 06 bis 13 x 28 13,0-15,0 6 - 28 21,0-s14,2 =150
19 x 10 bis 19 x 28 16,5 - 23,5 10 - 28 =21,0-<14,2 =150
25 x 18 bis 25 x 28 22,5-25,0 18 - 28 21,0-514,2 = 150
32 x 10 bis 32 x 12 29,0 - 350 10 - 12 =21,0-s14,2 =150

Die in der Tabelle angegebenen Isolierungsdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie dirfen nicht unter-
bzw. Oberschritten werden

Rohrabschottung ,Kaiflex KK Decke/Wandurchfiihrungen®
der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11
- Anwendungsbereich: Kupferrohr/Stahirohr/Edelstahlrohr -
0-Abstand

Anlage 2 zum
ABP-Nr.
P-3486/0229-MPA BS

vom 09.09.2005




Wand - R 90

Stahlrohr / GuBrohr / Edelstahlrohr

s 650

_.‘7

= 600

Mauermortel
(Mértelgruppe Ii, la, I11)
vollfidchig und ohne
Hohlraum

verschlieBen

Halterung

T

Waénde aus Mauerwerk
nach DIN 1053
Wande aus Beton oder

< 650
> 600
N \Q
Mindestabstand
=50 mm
™,
Mediumrohr

Isolierung KAIFLEX KK
Schlauch- / Plattenmaterial

Stahibeton nach DIN 1045 "N
N
- - MaBe in mm
D
Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
der Dicke auBendurch- wand- Wand-
wKAIFLEX KK“-Schlduche (i) messer (d) starke dicke
[Nenndicke (i) x von - bis (s) (D)

AuBendurchmesser (d)] [mm] [mm] [mm] [mm]
9 x 10 bis 9 x 80 9,0-13,0 10,2~ 80 3,2-12,5 = 150
9 x 70 bis 9 x 133 10,0 - 13,5 70 -133 3,2-12,5 = 240
13 x 10 bis 13 x 80 11,5 - 17,0 10,2- 80 3,2-12,5 =150
13 x 89 - - - 14,0 - 17,0 88,9 3,2-12,5 =200
13 x102 bis 13 x 133 14,0 - 17,5 101,6/104,3 - 133 3,2-12,5 =240
19 x 10 bis 19 x 89 16,5 - 27,0 10,2- 88,9 3,2-12,5 = 150
19 x 70 bis 19 x 133 21,5 - 28,0 70 -133 3,2-12,5 = 240
25 x 18 bis 25 x 89 22,5 -33,0 17,2- 88,9 3,2-12,5 =150
25 x 108 - - - 28,5 - 33,5 108 - 3,2-12,5 > 200
25 x114 — - - 29,0 - 34,0 114,3 3,2-12,5 =240
32 x 18 bis 32 x 89 29,0 - 35,0 17,2- 88,9 3,2-12,5 =150
32 x102 bis 32 x 108 39,5 -455 101,6/104,3 - 108 3,2-12,5 =200
32 x114 bis 32 x 133 40,0 - 47,0 114,3- 133 32-12,5 =240

bzw. lberschritten werden

Die in der Tabelle angegebenen Isolierungsdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie dirfen nicht unter-

Rohrabschottung ,Kaiflex KK Wandurchfiihrungen®
der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11
- Anwendungsbereich: Stahlrohr/GuBrohr/Edelstahlrohr -

50 mm-Abstand

Anlage 3 zum
ABP-Nr.
P-3486/0229-MPA BS
vom 09.09.2005




Wand - R 90

Kupferrohr / Edelstahirohr / Stahirohr

. < 650

2 600

(Mortelgruppe i i 19
ruppe Ii, lia,
volelﬁJ ig und ohne
Hohlraum
verschlieBen

Halterung

250 mm

Mediumrohr

6

Mindestabstand

Wiénde aus Mauerwerk Isolierung KAIFLEX KK
nach DIN 1053 Schlauch- / Plattenmaterial
Winde aus Beton oder
Stahlbeton nach DIN 1045 \
\ MaBe in mm
- D
Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
der Dicke auBendurch- wand- Wand-
»KAIFLEX KK“-8chldauche (i) messer (d) starke dicke
[Nenndicke (i) x von - bis {s) (D)
AuBendurchmesser (d)] [mm] [mm] [mm] [mm]
9x 06 bis 9x 12 9,0 - 11,0 6 - 14 1,0 > 150
9x 15 bis 9 x 28 9,0 - 12,0 15 - 28 1,0-1,5 2150
9x 30 bis 9x 35 - 9,0 - 125 29 - 35 1,5 =150
13 x 06 bis 13 x 12 11,5 - 145 6 - 14 1,0 >150
13 x 15 bis 13 x 28 11,5 - 15,0 15 - 28 1,0-1,5 >150
13 x 30 bis 13 x 42 12,0 - 15,5 29 - 42 1,5 > 150
19 x 10 bis 19 x 12 16,5 - 21,5 10 - 14 1,0 >150
19 x 15 bis 19 x 28 16,5 - 23,5 15 - 28 1,0-15 =150
19 x 30 bis 19 x 42 18,5 - 24,0 29 - 42 1,5 =150
25 x 18 bis 25 x 28 225 - 27,5 18 - 28 1,0-1,5 2150
25 x 35 245 - 295 29 - 35 1,5 =150
32 x 18 bis 32 x 28 29,0 - 36,5 18 - 28 1,0-1,5 >150
32 x 35 32,0 - 38,0 29 - 35 1,5 2150

Die in der Tabelle angebenen Isolierungsdicken (j) sind einzuhalten, d.h. sie dirfen nicht unter- bzw. Uberschritten werden.

Rohrabschottung ,Kaiflex KK Wandurchfiihrungen“
der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11
- Anwendungsbereich: Kupferrohr/Edelstahlrohr/Stahirohr -
50 mm-Abstand

P-3486/0229-MPA BS

Anlage 4 zum
ABP-Nr.

vom 09.09.2005




Wand - R 120

Stahlrohr / GuBrohr / Edelstahlrohr
- = 650
= 600
Mauermértel

(Mortelgruppe I, lia, lil)
vollfldchig und ohne
Hohlraum

verschlieBen

Mindestabstand
=50 mm

¢—————Halterung

Mediumrohr

Isolierung KAIFLEX KK
Schlauch- / Plattenmaterial

Wande aus Mauerwerk
nach DIN 1053
Wande aus Beton oder

~
NN
N
Stahlbeton nach DIN 1045 \
D

- Mase in mm
Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
der Dicke auBendurch- wand- Wand-
»KAIFLEX KK“-Schliduche (i) messer (d) starke dicke
[Nenndicke (i) x von - bis (s) (D)
AuBendurchmesser (d)] [mm] [mm] [mm] [mm]
9 x 10 bis 9 x 64 9,0-13,0 10,2~ 63,5 32-125 =150
9 x 70 bis 9 x 108 10,0 - 13,5 70 -108 3,2-12,5 2240
13 x 10 bis 13 x 64 11,56 - 16,56 10,2- 63,5 3,2-12,5 =150
13 x 70 bis 13 x 108 13,5 - 17,0 70 - 108 3,2-12,5 2240
19 x 10 bis 19 x 64 16,5 - 26,0 10,2- 63,5 32-125 =150
19 x 70 bis 19 x 108 21,5 - 27,5 70 - 108 3,2-12,5 2240
25 x 18 bis 25 x 89 22,5 - 33,0 17,2- 88,9 32-125 =150
25 x108 - - - 28,5 - 33,5 108 3,2-12,5 =240
32 x 18 bis 32 x 76 29,0- 35,0 17,2~ 76,1 3,2-12,5 =150
32 x 80 bis 32 x 108 38,0 - 45,5 80 - 108 32-12,5 =240
Die in der Tabelle angegebenen Isolierungsdicken (i) sind einzuhaiten, d.h. sie diirfen nicht unter-
bzw. (berschritten werden
Rohrabschottung ,Kaiflex KK Wandurchfuihrungen® Anlage 5 zum
der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11 ABP-Nr.
- Anwendungsbereich: Stahlrohr/GuBrohr/Edelstahirohr - P-3486/0229-MPA BS
50 mm-Abstand vom 09.09.2005




Decke - R 90

Stahlrohr / GuBrohr / Edelstahirohr

Il

f

Mindestabstand Mediumrohr

=50 mm

< 650
= 600

Isolierung KAIFLEX KK
Schlauch- / Plattenmaterial

Y
D
Decken nach DIN 4223 Mauermértel Sollte das OffnungsmaB
bzw. ABZ (Moértelgruppe zwischen der Decke und
aus Porenbetonplatten I, lla, 1) AuBendurchmesser
Decken aus Beton oder volifidchig und Isolierung gréBer als 50 mm
Stahlbeton ohne sein, so muB dieser

nach DIN 1045 Hohlraum

I Zwischenraum kraftschlissig
verschlieBen

bewehrt werden.

= 650
= 600

Halterung
o MaBe in mm
’ I d ’

Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-

der Dicke auBendurch- wand- Decken-
»KAIFLEX KK*-Schldauche (i) messer (d) starke dicke

[Nenndicke (i) x von - bis (s) (D)
AuBendurchmesser (d)] fmm] [mm] [mm] [mm]
9x 10 bis 9 x 70 9,0-13,0 10,2- 70 3,2-12,5 =150
9 x 42 bis 9 x 133 9,5 -13,5 42,4 -133 3,2-125 =200
13 x 10 bis 13 x 80 11,5 - 17,0 10,2 - 80 3,2-12,5 =150
13 x 48 bis 13 x 133 13,0 - 17,5 48,3 -133 32-125 2200
19 x 10 bis 19 x 80 16,5 - 27,0 10,2 - 80 3,2-12,5 =150
19 x 48 bis 19 x 133 20,0 - 28,0 48,3 -133 3,2-12,5 =200
25 x 18 bis 25 x 89 22,5 - 33,0 17,2- 88,9 3,2-125 =150
25 x 60 bis 25 x 114 26,5 - 34,0 60,3-114,3 3,2-12,5 =200
32 x 18 bis 32 x 89 29,0-35,0 17,2~ 88,9 3,2-125 =150
32 x102 bis 32 x 133 39,5 -47,0 101,6/104,3-133 3,2-125 =200
Die in der Tabelle angegebenen Isolierungsdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie diirfen nicht unter-
bzw. liberschritien werden
Rohrabschottung ,Kaiflex KK Deckendurchfiihrungen® Anlage 6 zum
der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11 ABP-Nr.
- Anwendungsbereich: Stahlrohr/GuBrohr/Edslstahlrohr - P-3486/0229-MPA BS
50 mm-Abstand vom 09.09.2005




Decke - R 90

Kupferrohr / Edelstahirohr / Stahlrohr >l

el

Mediumrohr

<650
2 600

Isolierung KAIFLEX KK
Schlauch- / Plattenmaterial

/
Decken nach DIN 4223 Mauermértel Sollte das Offnungsmap
bzw. ABZ (Mértelgruppe Zwischen der Decke und
aus Porenbetonplatten I, lia, 1) AuBendurchmesser
Decken aus Beton oder vollflachig und Isolierung gréBer als 50 mm
Stahlbeton ohne sein, so muB dieser
nach DIN 1045 Hohiraum Zwischenraum kraftschliissig

< 650
=600

verschlieBen bewehrt werden.

Halterung

MaBe in mm

Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
der Dicke auBien- wand- Decken-
»KAIFLEX KK“-Schlduche (i) durchmesser stéarke dicke
[Nenndicke (i) x von - bis (s) (D)
AuBendurchmesser (d)] [mm] [mm] [mm] [mm]
9 x 06 bis 9 x 12 9.0 - 11,0 6 - 14 1,0 >150
9x 15 bis 9 x 28 9,0 - 12,0 15 - 28 1,0-1,5 >150
13 x 06 bis 13 x 12 11,5 - 14,5 6 - 14 1,0 =150
13 x_15 bis 13 x 28 11,5 - 15,0 15 - 28 1,0-1,5 >150
13 x 30 bis 13 x 42 12,0 - 15,5 29 ~ 42 1,5 >150
19 x 10 bis 19 x 12 16,5 ~ 21,5 10 - 14 1,0 =150
19 x 15 bis 19 x 28 16,5 - 23,5 15 - 28 1,0-15 =150
19 x 30 bis 19 x 42 185 — 24,0 29 - 42 1,5 =150
25 x 18 bis 25 x 28 225 - 275 18 ~ 28 1,0-1,5 =150
25 x 35 245 - 295 29 - 35 1,5 >150
32 x_18 bis 32 x 28 29,0 - 36,5 18 - 28 1,0-1,5 >150
32 x 35 32,0 - 38,0 29 - 35 1,5 =150
Die in der Tabelle angebenen Isolierungsdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie dirfen nicht unter- bzw. tiberschritten werden.
Rohrabschottung ,Kaiflex KK Deckendurchfithrungen* Anlage 7 zum
der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11 ABP-Nr.  \, \
- Anwendungsbereich: Kupferrohr/Edelstahirohr/Stahirohr - P-3486/0229-MPA
50 mm-Abstand vom 09.09.2005




Decke - R 120

Stahlrohr / GuBrohr / Edelstahirohr

i
‘ C l
Mindestabstand Mediumrohr
o] o 2 50 mm
Ve (]
o &
Vi N
Isolierung KAIFLEX KK
Schlauch- / Plattenmaterial
D
t N
Decken nach DIN 4223 Mauermortel Solite das OffnungsmanB
bzw. ABZ (Mortelgruppe zwischen der Decke und
aus Porenbetonplatten 11, lla, i) AuBendurchmesser
Decken aus Beton oder voliflachig und Isolierung gréBer als 50 mm
Stahlbeton o o ohne sein, so muB dieser
nach DIN 1045 8| Hohlraum Zwischenraum kraftschlissig
W Al verschlieBen bewehrt werden.
Halterung
y d
a S
Bezeichnung Isolierung Rohr- Rohr- Mindest-
der Dicke auBen- wand- Decken-
»KAIFLEX KK*-Schliduche (i) durchmesser starke dicke
[Nenndicke (i) x von - bis (s) (D)
AuBendurchmesser (d)] [mm] [mm]} [mm] [mm]
9x 10 bis 9 x 38 9,0-12,5 10,2 - 38 3,2-12,5 2150
9 x 42 bis 9 x 108 9,5 - 13,5 42,4 -108 3,2-12,5 =200
9 x114 bis 9 x 133 | 10,5 ~ 13,5 114,3-133 3,2-12,5 = 300
13 x 10 bis 13 x 45 11,5 - 16,0 10,2 - 44,5 32-125 2 150
13 x 48 bis 13 x 108 13,0 - 17,0 48,3 -108 3,2-12)5 = 200
13 x 114 bis 13 x 133 14,5 - 17,5 114,3-133 32-12)5 = 300
19 x 10 bis 19 x 45 16,5 - 25,0 10,2- 44,5 32-12,5 = 150
19 x 48 bis 19 x 108 20,0 - 27,5 48,3-108 3,2-12,5 =200
19 x 114 bis 19 x 133 23,0 - 28,0 114,3-133 3,2-12,5 2300
25 x 18 bis 25 x 54 22,5 -31,0 17,2 - 54 3,2-12,5 = 150
25 x 60 bis 25 x 108 26,5 - 33,5 60,3 -108 32-125 =200
25 x114 - - - 29,0 - 34,0 114,3 3,2-12,5 = 300
32 x 18 bis 32 x 89 29,0-35,0 17,2 - 88,9 32-125 = 150
32 x102 bis 32 x 114 39,5 - 46,0 101,6/104,3-114,3 32-125 =200
32 x133 41,0 - 47,0 133 2,5 = 300
Die in der Tabelle angegebenen Isolierungsdicken (i) sind einzuhalten, d.h. sie dl‘.‘lrfe)v/ unt'er-. bA .%schritten werden
"§ o 3" 2 \ ‘;Z
Rohrabschottung ,Kaiflex KK Deckendurchfiihrungen n‘f Ull B N Anlage 8 zum
der Feuerwiderstandsklassen R 90 nach DIN 4102-11% f(““:/_:)‘/” 0N ABP-Nr.
- Anwendungsbereich: Stahlroht/GuBrohr/Edelstahiroh %’%J G /0229-MPA BS
50 mm-Abstand i > $pm 09.09.2005
RS




Wanddurchfiihrung /
Deckendurchfiihrung
Mindestabstande

Vom AuBendurchmesser der Isolierung zu AuBendurchmesser der Isolierung bzw. Wand / Decke

o, RN
I, N

., * az0
' A

N
\Q —X‘ a=0

AN
>,
,
’}4 a = 0 Abstand a = 0 mm zwischen
\$ der Oberflache der KK-Materialien
> und zur Wand und Decke
| ’ -a=0 (siehe Aniage 1und 2)
Wanddurchfiihrung /
Deckendurchfiihrung
Mindestabstande
~O a"
k\ N : N NN
=50 =50

| 3

e

Wand / Decke

= 150 umiaufend

-

O

Mindest-
Deckendicke:
siehe Tabelle

NN

Abstand a = 50 mm zwischen
der Oberflache der KK-Materialien

L 50' und zur Wand und Decke
(siehe Anlage 3 bis 8)

g

™,

\ =50

N

Wenn die Mindest-Deckendicke eingehalten wird,
so sind Teilausfiillungen moglich.

Mindest-
Deckendicke:
CJ siehe Tabelle

~

1

Um die erforderlichen Deckenstarken zu erreichen, sind
Aufdoppelungen mit einer Calciumsilikatplatte,
Porenbetonsteine oder Beton méglich.

Bei GuBrohren muB zwischen der Wand / Decke und dem
ersten CV-Verbinder ein Abstand von mindestens 100 mm
sein.

Bei geschlitzten Schliauchen muB der KAIFLEX-Kleber
verwendet werden.

’féﬁ 2»"@’
Rohrabschottung ,Kaiflex KK Wand- und Deckendurchfithrung % Y nlage 9 zum
BRA

der Feuerwiderstandsklassen R 90 / R 120 nach DIN 4102-11
- Einbausituationen -

[ ABP-Nr.
P-3486/0229-MPA BS
vom 09.09.2005




